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Gegenstand dieses Bescheid

Aukfanguennen acs Polyetnylen (Spritzguss)
mit uffangvolumen von 25 1,35 1, 60 | und 120 I;
im Vnrbund als Flachenschutzsystem

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtich
zugelassenigenehmigt.

Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und vier Anlagen mit 23 Seiten.

Der Gegenstand ist erstmals am 18. November 2016 aligemein bauaufsichtiich zugelassen worden.
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1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die des
Handos i Sinne dor Landessauinongen sachgoviosen

2 Diser Bescheid rsetztnicht g i die Durhfirung von Bauvorhaben gesetzich vorge-
schrie

3 Dieser Bescheld wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
ertel.

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind. unbeschadet weter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfiigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes

. dass an
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfiigung
zustellen,

5 Dieser Bescheid darf nur vollsténdig vervielfaligt werden. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Zustimmung utschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
‘miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriite Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid Die Ko und
goandert werdon, insbesondero, wenn neue technischo Erkenninise des erfordor

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen

200521 1228821

Allgomeine bauaufsichtliche Zulassung/

Doutsches
Allgomeine Bauartgenehmigung nstitut
Nr.240.22:549 Bautechnik

Seite 3 von 9| 18. November 2021
1 BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 und

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind orisfest verwendbare, rechteckige Auffang-
Vorrichtungen (Auffangwannen) aus Polyethylen (PE) gemaR Anlage 1, die im Spritzguss-
verfahren hergestellt werden. Die Auffangvorrichtungen sind mit profilerten Boden und
Wanden versehen und kdnnen mit oder ohne Stellebenen (Lochplatien aus Polyethylen oder

dass ein Uberdecken grofierer moglich ist.
die méglichen Stell-

(2) Die die die
ebenen und die zulassigen Lagermassen sind in Tabelle 1 aufgefihrt
Tabelle 1: Eigenschaften

Typ- Auffang- Zulassige
Typ- Abmessungen | volumen | Stellebene Lagermasse
bezeichnung o pis
Siche Anlagen 1 130
25H0 * PE-Lochplatie | (e Lochplatte)
siche Anlagen 2 85
35HD 13und 14 38 PE-Lochplatten | (e Lochplatte)
2 130
. PE-Lochplatten | (e Lochplatte)
60 HD 15bis 17 60 1 Stahigitterrost 500
mitd (je Gitterrost)
4 130
PE-Lochplatien | (je Lochplatte)
2040 siche Anlagen 120
1.8 bis 1.10 1 Stahigitterrost 1000
m (je Gitterrost)

(3) Die Auffangvorrichtungen diirfen in Réumen von Gebéiuden und im Freien aufgestellt
werden, jedoch nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. Sie sind gegen
Beschédigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schitzen, z. B. durch geschitzte Aufstel-
lung oder durch einen Anfahrschutz. In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis
3 nach DIN 4149' sind die Behalter/Gefate ausreichend in ihrer Lage 50 zu sichern, dass im
Erdbebenall keine Einzellasten auf die

(4) Bei Austellung im Freien missen die Auffangvorrichtungen vor Windeinwirkung, Nieder-
schlag und direkter UV-Enstrahiung geschitzt sein, d. h. der Aufstellort muss austeichend
berdacht sein. st ein &uerer Schutz vor UV-Einwirkung nicht mglich, dirfen nur Auffang-

U B. schwarze

(5) DI bei der Lagerung Fi
inem Flammpunkt iiber 100 °C in Behaltem und Gefafen verwendet werden.

' DIN 4149200504 Bauten in doutschen_Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und
Ausfinnung Gbicher Hochbauten

00521 1225521
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(6) Fissigkeiten nach der Medienliste 40-1.12 des Deutschen Instituts fir Bautechnik mit @ PE- von
einem Abminderungsfakior Az < 1,0 und Fiissigkeiten, die sich in die nachfolgend genannten dem Bescheid erfassten aligemeinen bauaufsichtiichen Zulassung muss fir das Herstellwerk
Dichtheit und Bestan- mit des Herstellers auf
digkeit des PE-Werkstoffes der Auffangvorrichtung: und eines einer hierfdr anerkannten Zer-
- wassrige Losungen argamscnar Séuren bis 10 %, forungestel sowie E':ef oo " v H et E;S"
- Minaraisren i 20 % souie saer ycilysarane Saloe i issgar Lo (o <6), priffung der Formmasse dureh eine anerkannte Ubenwachungsstelle nach Mafigabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen
auer Flusecaurs und Gxcierend wikonds Sauren und deren S

(3) Fir die Erteilung des i und die K

iger Losung (pH > 8),
‘ausgenommen oxidierend wirkende Losungen von Salzen (z. B. Hypochlorit),

steller eine Herfir snerkann Zerifizenngsselie sowe eine hierlr prAieied

- Lésungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8, ngsstelle einzuschalter
(7) Bei der Lagerung von Medien nach Absatz (5) und (6), die unter die Gefahrstoffver- M o €
ordnung fallen, ist TRGS 510° zu beachten. mit dom Uberenstimmungszechen (U-Zeichen) uner Hinwes auf don Verwendungszweck
®) Di Pri- oder abzugeber
vorbehalle anderer Rechtsbereiche erteil. (5) Dem Deutschen sttt von
© n den Regelungs- i erteiten Ubereinstimmungszertikats zur huhikns ‘geben.
geger ensand. Goma 305 63 Abs. 4 N 2und 3 WHG gi der Regetungsgegensiand damilwas- (8) Dam Dautachan sttt i Bauechk sind vom Hersteller Koplen der Ersixibercrie
serrechtich als geeignet 2ur Kenntnis zu
(10) Die Ge\(ungsdauer dieses Bescheides (s. Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im 242 w.rmlgm maukuonskomou-
tung im P lutzung 4uhren Umer wemeugener Pmdukuonskommlle ‘wird die vom Hersteller vorzunehmende
) Bestimmungen fir die Bauprodukte Kot r Produktion verstanden, mit der dieser sicherstelt, dass die
9 P n ihm hergeste”ten Baupmﬂuk\s on Bestimmungen der von diosem Boscheid erfassten
ulassung (Abschnitte
21 Aligemeines

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mmdesnens die in Anlage 4, aufgefirten
MaRinahmen einschiieRien.

(3) Die Ergebnisse der sind und auszu-
werten. Die missen mindestens folgend

Die Auffangvorrichtungen und ihre Teile missen den Abschnitten 1 und 2 der Besonderen
Bestimmungen und den Anlagen dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

22 Eigenschaften und Zusammensetzung _ fr die Auffangvorrichtungen
221 Werkstoffe - Bezeichnung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials,
S - Artder Kontrolle oder Prifung,

ebenen ( Bauprodukts bzw. d

Verbindungatéle dirfen nur cie n Anlage 2 genannten Werkstoffe verwendet werden - Datum der Prifung des
222 Konstruktionsdetalls - Ergebnis und Vergleich mit den

Konstniionsdstals mussen den Angen 1 und 1.1 i 145 antsprechen. Dis miimlan o ft des fir o

Wanddicken und die und - fir die Formmassen

Mindestmassen der Stellebenen sind in Anlage 4 aufgefihrt. - Bezeichnung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
223 Standsicherheitsnachwei - Artder Kontrolle oder Prifung,

Die Auffangvorrichiungen sind fr den im Abschnitt 1 angegebenen Verwendungs- baw. - Datum dor Herselung und dor Prfung dr PE Fommasss bew. ds Ausgags-

i einer is 230 °C (k 40° materle oder dor Besiandie

224 Brandverhalten - Herstellungs- oder Chargennummer

Der Werkstoff Polyethylen (PE) ist in der zur Anwendung kommenden Dicke normal entflamm- - Ergebnis der Kunlml\en und Priffungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den

bar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-12). Anordens

sfar
@ Ale Autzeichnungen sind indostens it Jahve autzubewahven und.im Fal der Fom:

: Mediniste 40-1.1 der Medieisten 40, Deutschen massen, der fir

oy G dem Deutachen nafut Tir Bautechrik und e zustindigen Goersish Bauautskhts.
B ome1 20215178 behorde auf Verlangen vorzulegen.

216N 8.10] (v, 16.02 2021)

Wsaashalogoetc vom 1 2000 (§GB115 2565, s ot uch Adke2 do Gesos v

16 August 2021 (863 |5, 3901) ncert worcn ' Anerannte Stllen entsprechend Pr, Gberwachungs- nd Zenfzirungsstlen (POZ-Verzsichns Tei T
. 1 41-170; emahih suf der nimelsed des DIt
zam0s21 02221 s e
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225 Nutzungssicherheit (5) Bei ungenigendem Priffergebnis sind vom Hersteller unverziglch die erforderiichen

Anderungen von Detaikonsiruktionen und Werkstoffen bediirfen einer Anderung dieses Matnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Auffangvorrichtungen, die den Anforde-

Boscheitos, fungen nicht entsprechen, sind s0 zu handhaben, dass Verwechselungen mit dbereinsim-

Nach Mange!

226 Stetonener, und und zum Nachweis der g unverziigich

Die Steliobent und missen aus 2 wiederholen

Werksoffon gemdl Abéchnil 2.1 bestehen und den Konsiuklonsaelais gemals Ab:

schnitt 2.2.2 entsprechen. 243 Erstprifung durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstprifung sind die in Abschnitt 2.4.2 genannten Priifungen durchzufinren.

23 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 244 Fremdiberwachung der Formmasse
231 Herstellung (1) Inj
(1) Die Herstellung muss nach der beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Her- Fremdiberwachung regelméiig zu tberpriifen, mindestens jedoch einmal jahriich.
Stellungsbeschreibung erfolgen.

(2) Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung der PE-Formmassen durchzu-
2) Aur den in dor Horsalungabeschroioung sulgafitten Maigaban sind die Anforde- fahren.
I

rungen nach Anlage 3, Abschnitt 1, einzunalte (3) Bei der Fremdiberwachung und bei der Erstpriifung sind mindestens die auf die Form-

(3) Die Auffangvorrichtungen, die Sml\ebenen und Stiitzelemente aus Polyethylen und die ‘masse bezogenen Prifungen nach Abschnitt 2.4.2 (Prifplan nach Anlage 4, Tabelle 2) durch-
Verbindungsteile dirfen nur im Werk 5¢ der Cemo GmbH hergestellt werden. zufiihren. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungs-
232 Verpackung, Transport, Lagerung stelle.

Verpackung, Transport und Lagerung mssen gemaf Anlage 3, Abschnit 2, erfolgen
233 Kennzeichnung
(1) Die Auffangvorrichtungen missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(G-Zeichen) nach don

@ Jahr
zubewahren. Sie sind von der Zerlifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Ver-

langen vorzulegen.

wenn die h Abschnit 2.4

‘UDemnsmmngsbesmww o erolg 3 Bestimmungen fir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

(2) AuBerdem hat der Hersteller die Auffangvorrichtungen gut sichtbar und dauerhaft mit 31 Planung und Bemessung

folgenden Angaben zu kennzeichnen: (1) Da die Auffangvorrichtungen nach diesem Bescheid nicht dafur ausgelegt sind, einer
Herstellungsnummer, Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer zu widerstehen ohne undicht zu werden, sind bei

- Herstellungsiahr,

Typ, ragung aus der Nachbarschaft oder eine Entstehung von Brénden in der Anlage selbst u
: verhindern. Die MaBinahmen sind im Einverehmen mit der Bauaufsichtsbehorde und der
- Auffangvolumen (gem. Abschnitt 1, Tabelle 1), Fortonwont fostziogon

- Werkstoff (PE 80 oder PE 100),

2) darf nicht in die gelangen.
- Tragkraft der Stellebene/Auffangvorrichtung (gemaR Abschnitt 1, Tabelle 1), (3) Die Au"angvorm:h\ungen sind gegen Beschadigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu
- Lagermemen \( allgememer schiitzen, z. geschiitzte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch Aufstellung in
gung Nr. Z-4 besonderen Réur
24 Ubumlnttlmmuﬂgl uu‘ligung 32 Ausfiihrung
241 Allgemeines (1) Die Bedingungen fi die Aufstellung der Auffangvorrichtungen sind den wasser-, arbeits-
) Di ‘schutz- und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.
von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtichen Zulassung (Abschnitte 1 und 2) (2) Werden u s ausscries-
muss fiir jedes Herstellwerk mll einer Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der lich die vom Hersteller der n-
dlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprifung der Auffangvor- lagen 1.14 und 1.15) zu verwenden. Die Einzelteile der Verbindungselemente sind MSSI
ncmung durch eine merluv anarkannle Priifstelle erfolger keitsdicht miteinander zu verbm len.
@ Di misson auf oer ebenen, biegesteifen Unter-
age bow. cner sorgaly vardichisten un igten Auflagerfiache (z. B. durchgehender

ca. 5 om dicker Zementestrich oder Aspnam au(gestslh ‘werden.

Name und Adrasse des Herstelhserks sind im DIBt hintertegt.

2700821 ranz2s521 00521 1225521
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4 Bestimmungen fir Nutzung, Unterhalt, Wartung und Priifung
41 Nutzung

411 Allgemeines
(1) Es st darauf zu achten, dass die Auffangvorrichtungen nur ihrem Verwendungszweck
entsprechend zu verwenden sind
(2) Bei der Verwendung der Auffangvorrichtungen st sicherzustellen, dass bei einem evt
Auslaufen der BehéllriCefals in baw. suf der Aufanguorichtung das zuissigs Auang:
icht Gberschritten wird. Dabei ist ein Freibord von 2 cm, bei Verwendung mit Stahl-
gmerroslen Jedoch ichsens ms in e dor Untorkants des Staigtorostes 2u berdckc
sichtigen. Bei Auffangvorri n, die ohne Stellebene verwendet werden dirfen, sind das
verciande Redtvoumen der Aufanguorihtung durch sigestalts Bahdlter und in Fr
bord von 2 om zu bericksichtigen.
(3) Der Inhalt des grofiten Behaltnisses darf nicht gréRer sein als das zuldssige Auffang-
volumen und der Gesamtinhalt der auf der Auffangvorrichtung gelagerten Behaltnisse darf
nicht gréiRer sein als das Zehnfache des zulasswgen Auﬂangvalumens Soweit in der weiteren
issigkeiten
zulssi s, muss dio Aufngvorichiung oo Gosaminpat sor gelagerten Behaltnisse

14» uss das jeweils
au«ges«eme Benallns immor valktEndig auf eher Aufiangorehtng des Flachonaystoms
aufgestolt werden. ei Fldchensystaman dirfen de Aufangyolumen der inzainen Aufang-

rrichtungen nicht addiert werden. Das zulassige Auffangvolumen entspricht bei Flachen-
<yetemen dem joweligen Auffanguelumen der sinzeinen Aufanguorichiung, auf der das Be-
haltnis aufgestellt wird

(5) Fliissigkeiten Zusammen-
Coung und Besehafiannet iton i denn 1 ner gomelnsamen ATanavariehtung sk
gestellt werden, wenn feststent oder nachgewiesen werden kann, dass diese Stoffe im Falle
ires Austretens keine gefahriichen Reaktionen miteinander hervorrufen.

(6) Bei Behaltem/Gefatien aus verschiedenartigen Werkstoffen, die miteinander gelagert
erden, muss schergesel sin, dassm Flle dos Auslaufensdor Werkstof aies benach-
bart h das auslaufende L

@) B. Fassevmmnann» muss

auch der Handhabungsbereich durch die Auffangvorrichiung gesichert sein. Abfilleinrich-

tungen dirfen nicht iber den Rand der Auffangvorrichtung hinausragen.

(9) Bl BohiltomiGofion, die auf FilSen stahen odor daren Autsgoréche dine hohe
verursacht, sind MaBinahmen vorzuseher

©) fge , dass die ausrs\chsnd
einsehbar bleibt und kontrollierbar ist.

(10) Gefte dilrfen, falls nach den verkehrsrechtiichen Zulassungen zuléssig, mehrlagig ge-
lapet werdn. Dio Siapohane dar Jadoch 1.20 m ncht dberstogen

(11 Dis zulssigen Balastungen der einzeinen Auftangurichtungen sind Abschit 1(2)
Tabelle 1 zu entnehmer

(12) Auf die Wande der Au"angvomcmungen diirfen keine &ueren Lasten (aufer Lasten aus
dem Flissigkeitsdruck im Leckagefall) einwirken.

1) Auftnguarichtungen dirden i orr Zustand mit Flurfordermittel (Hubwagen oder
Gabelstapler) unterfahren und werden. Ein Umsetzen der Auflangvorrichtungen
i sulgesalten BohalemiGatdben o in2uaess.

2700821 ran22621
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412 Lagerfliissigkeiten
(1) Die Auffangvorrichtungen diirfen nur fir Behalter/Gefatse zur Lagerung von Flissigkeiten
gemafs Abschnitien 1 (5) und (6) verwendet werden.

@ In die zu werden, dirfen nur
Behal z )
gegeniiber der Lagerflssigkeit chemisch widerstandfahig sind

42 Unterhalt und Wartung
Beschédigte Behéiter und Auffangvorrichtungen, deren Funktionsfahigkeit durch die Besché-
digung beeintréchiigt wird, sind auszusondern

43 Prifung
(1) Der Berior vt dio Auangrorienung rogematiy midestens eimal wéchentch
durch Besichtigung daraufhin zu priifen, ob Flissigkeit ausgelaufen ist. Ausgelaufene Fliis-
kel 1o amaehand: . neseiigon. o Auangronichng 1o rinsehiich dor Wehoner
endung 2 prfen und ggf- sussmecheen.

(2) Der Zustand der Auffangvorichtung einschliefilich der Stellebenen und der ggf. einge-
setzten Verbindungselemente ist einmal jahrfich durch Inaugenscheinnahme umfassend zu
kontrolleren. Sofer Gefatse gelagert werden, sind diese aus der Auffangvorrichtung zu ent-
femen und die Auffangvorrichtung ist ggf. zu reinigen.

(3) Die Ergebnisse der unter (2) aufgefiirten Priifung sind zu protokollieren und auf Ver-
langen dem Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen.

(4) Prifungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberiit,

Holger Eggert Beglaubigt
Referatsleiter Potzsch

2100821 ranz2s521
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PE PE Kengebindevame 1200
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‘Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss) mit einem Auffangvolumen von 25 |, 35 1. 60 1
und 120 | im Verbund als Flachenschutzsystem
Ubersicht Arlage 1
P e
9201 -
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398 (PE-Lochplaie)

Auffanguarinen aus Polyetylen (Sprizguss) mit enem Aufangvolumen von 251,351, 60

und 1201; im Veerbund als Fléchenschutzsys!

PE-Auffangvorrichtung 25 HD mit PE-Lochplatte Aniage 1.1
0201 14225521
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Anlage 1.2

PE-Auffangvorrichtung 25 HD

9201

Allgemeine bavaufsichtiiche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. 2-40.22-549 vom 18. November 2021

140223521

Deutsches

nsitun
DI

Bautechnil

398 (PE-Lochplatie)

aus P o mit einem von 251,351,601
und 120 |;im Verbund als Flichenschutzsystem
Anlage 1.3
PE-Auffangvorrichtung 35 HD mit PE- Lochplatten

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgomeine Bauartgenehmigung
Nr.2-40.22-549 vom 18. November 2021

Deutsches
nsitun
Bautechnil

3945 (innen)

‘Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss) mit einem Auffangvolumen von 251, 351, 60 1
und 120 ; im Veerbund als Fléchenschutzsystem

PE-Auffangvorrichtung 35 HD

Anlage 1.4

Z020.1

Allgomeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. 2-40.22-549 vom 18. November 2021

140223521

Doutschor
nsitun
Bautechnil

800 J L

HEEH E

760

598 (PE-Lochplatie)

uffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss) mit einem Auffangvolumen von 251, 351, 60 |
und 1201; im Veerbund als Fléchenschutzsystem

PE-Auffangvorrichtung 60 HD mit PE-Lochplatten

Anlage 1.5

0201

14225521



Allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung/ Deutsches
Allgemeino Bauartgenehmigung Institut
Nr. 2-40.22-549 vom 16. November 2021

e DIBt

800 600
E E E 3R
760 560

584 (Stahlgitterrost)

784 (Stahigitterrost)

‘Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss)
mit einem Auffangvolumen von 251, 351, 60 | und 120 I

nlage 1

PE-Auffangvorrichtung 60 HD mit Stahigitterrost Anlage 1.6
9201 140223521
Allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung/ Doutechos.

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr.2-40.22-549 vom 18. November 2021

] Dbt

‘Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss) mit einem Auffangvolumen von 251, 351, 60 |
und 120 I; im Verbund als Flachenschutzsystem

PE-Auffangvorrichtung 60 HD

Anlage 1.7

20201

140225521

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Institut

Allgomeine Bauartgenehmigung st D I Bt
Nr. 2-40.22-549 vom 18. November 2021 Bautechio
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1196 (PE-Lochplatten)

‘Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss) mit einem Auffangvolumen von 251, 351, 60 1
und 120 ; im Veerbund als Fidchenschutzsystem
PE-Auffangvorrichtung 120 HD mit PE-Lochplatten Anlage 1.8
Z020.1 140223521

Allgemeine bauaufsichtliche Zula
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. 2-40.22-549 vom 18. November 2021

ung/ Doutechos.

] Dbt

1200 , 800 )

T

164
179

Auftangwannen aus Polyethylen (Spritzquss)
mit einem Auffangvolumen von 25 1, 35 1, 60 | und 120 ;
e
PE-Auffangvorrichtung 120 HD mit Stahlgitterrost Anlage 1.9
0201 14225521



Allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung/
Allgemeino Bauartgenehmigung
Nr. 2-40.22-549 vom 16. November 2021

Deutsches
nsitun
Bautechnil

Deutsches Allgemeine bauausichtiche Zulassung!
"’“""“ Aligemeine Bauartgenehmigung
Bt Nr.2-40.22:549 vom 16. November 2021

794 (innen)

Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss) mit einem Auffangvolumen von 251, 351, 60 1 ‘Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss)
und 120 I, im Verbund als Fléchenschutzsystem mit einem Auffangvolumen von 25 1, 35 1, 60 | und 120 ;
1
PE-Auffangvorrichtung 120 HD Anlage 1.10 Stahigitierroste. Anlage 1.12
Details und Abmessungen
9201 140223521 Z020.1 140223521

Allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr.2-40.22-549 vom 18. November 2021

Deutsches
nsitun
Bautechnil

Doutechos Algemeine bauaufschtiche Zulassung!
'"“1"‘ Aligemeine Bauartgenehmigung
Bt Nr.2140.22:54 vom 16. Novermber 2021

598+ 2 398+2
o E-E
E
o
b 1
ol Al .
g3
g|= o &
g
el -
E —{ -
PE-Lochplatte fiir Auffangwanne 251, 601 und 1201
398+2
<
©_©
< 9
’
PE-Lochpltte fir Auffangwanne 351
Auffangwarien aus Polyeirylen Sprizgues) Aulfanguannen aus Polyelylon (Sprzguss) it snem Aufanguelumen von 251, 351, 801
mit einem Auffangvolumen von 251, 351, 60 l und 120 I; und 120 I; im Verbund als
PE-Lochplatten Anlage 1.11 — Anlage 1.13
Details und Abmessungen Details und Abmessungen

20201 140225521 Z0201



Aligemeine bauaufsichtiiche Zulassung/ Deutsches
Aligemeine Bauartgenehmigung insttut DI Bt
N 2:40.22-549 vom 18. November 2021 Bautechios
—_— m’”““g‘“""" M4x15x15
b 188x15x15
Kruzvebinder  115x115x35

*x

‘Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss)
mit einem Auffangvolumen von 25 |, 35 1, 60 | und 120 I
Anlage 1.14
Flachenschutzsystem: Stellebene mit PE-Lochplatien
Verbindungsschiene kurz lang
Kreuzverbinder
0201 1s0223521

Allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. 2-40.22-549 vom 18. November 2021

Deutsches

] DIBt

aus o it einem Von 251,351,601
und 120 & im Verbund s
Stellebene mit Anlage 1.18
Verbindungsschiene kurz ! lang; Kreuzverbinder
Stutzelement und Blechkiammer

Allgemei

Nr.2-40.22-549 vom 18. November 2021

 bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

] Dbt

Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss) mit Anlage 2

einem Auffangvolumen von 25 1, 351, 60 | und 120 I;

Seite 1von 3

im Verbund als Flichenschutzsystem
WERKSTOFFE

Auffangvorrichtungen (Auffangwannen)

(1) Fir die Herstellung der Grundkdrper der Auffangvorrichtungen dirfen nur die Form-
massen HDPE HMA 025 schwarz' und HDPE HMA 035 schwarz' der ExxonMobil Chermical
mit den in Tabele 1 informativ genannten Eigenschafien verwendet werden.

(2) Eine Mischung der unterschiediichen Formmassen st nicht zuldssig. Regranulate sind
von der Verwendung ausgeschiossen

(3) Die Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und héchstens 30 % sortenreiner
Rickiaufmasse z verarbeiten.

Tabelle 1 Elgonschaften (nformaty) von HOPE HMA 025 schwarz und

E HMA 035 schwar
Eigenschaft, Einheit [ Priifmethode [ Kennwerte'
Dichte in glom® | DINEN1SO 118312 | 0,964-0966
WER(19012,16) i g/10 min [ DNENso 13T | Bo-82
Streckspannung in N/mm* DIN EN IS0 527-2¢ 271-219
in % (50 mm/min) 92-105
Elastizitatsmodul (Sekante, Zug, kurzzeitig, | DIN EN ISO 5272
23°C)in Nimm? (4 mmimin) Te12-1260
‘Shore D-Harte (155) DIN 1SO 868° 60-63
¥ igheit H 70-1;
Izod-Schiagzanighot | HOPEHVAD2S | (o (1o s 0-72
in kJ/m? HDPE HMA 035 69-82

i
‘Oxidations-Induktions-Zeit (OIT) bei 210 °C ‘

DIN EN 1SO 11357-6 33-42

Rutveriung (Note) [iso tes5
[y —————

16-18

Uv-bestindg
ONEN 5011631201908 Kursisifls Veraren 2 Bostmundor Dl o i verschduien Kt
offen - To 1: Entauchvertahven, Verfahren mit Flssigheispyknometer und Tira
Tonsveranren
DINEN1S0 11631201203 Kunslfle - Besimmun dr Schmlz Massefllate (MFR)un dr Schmaze-
Themoplasen
ONENISOS72201205  Kunsole - Sosimrng ot Zumdgenschon - T3 Pediogon
Form-und Extrusionsmassen
DINENISO 868:2003-10  Kunstsoffo und Hargumni, Bestimmung der Eindruckhdrle mit sinem Durometer

oNEN 0:2000 + Amd.1:2006 +
AG23013) Dotocn Fassu EN 156 1803000 + A12008 + 02013

DINEN 1SO 113576201807 Kunsisoffo - Dynamische Differenz-Thermoaralyse (DSC) ~ Tol 6: Bestimimung
o Oxdatons nduonszl_(sothornicreOIT) und Ordsion-ndutors-
femperatur (dynamische OIT) S0 11357-6:2018

. 150 18553200203 Verfahren zur Bowerung des Grados der Pigment- oder Rutiverlllung in Rofven,
Formaticken und Formmassan aus Polyolsinen

g v i vom

2101 ravz2s521

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung! Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut D I Bt

Nr. 2-40.22-549 vom 18. November 2021 Bautechio

Autfangwannen aus Polyethylen (Spritzguss) mit Anlage 2

einem Auffangvolumen von 25 |

351,601 und 1201; Seite 2von 3

im Verbund als Flichenschutzsystem

WERKSTOFFE
2 Stellebenen und Zubehdr
21 Stellebenen
Als Stellebenen sind Lochplatten aus Polyethylen oder Gitterroste aus verzinktem Stahl mit
itzelementen aus Polyethylen zu verwenden,
241 Lochplatten aus Polyethylen

02191

Do s der Ariage 1.1 und der
Tabell 2 21 eninohmen
Tabelle 2: PE-Lochpiaten
Windost- Wae
Lochplatt fur | Gewicht st | max. Bolastung
Aufanguomichung | kgl | enddicke | " g (LxBxH
25 HD 173 130 598 x 398 x 172
35+ 115 26 5 398 x 398 x 172
HD ’
Cos 17 w0 | ssexssexir2

(2) Fir die Herstellung der spritzgegossenen Lochplatien dirfen nur die Formmassen
gema Abschnitt 1 dieser Anlage verwendet werden.
(3) Die Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und hchstens 30 % sortenreiner
Riicklaumasse zu verarbeiten. Die VVerwendung von Regranulaten ist nicht zulassig. Eine
Mischung der unterschiedlichen Formmassen ist unzulassig.

Gitterroste aus verzinktem Stahl mit Stiitzelementen aus Polyethylen

(1) Fir die Herstellung der Gitterroste ist Stahl (S 235 JR, Werkstoffnummer 1.0037 nach
DIN EN 10025-2% und DIN EN 10027-11"), feuerverzinkt gemai DIN EN ISO 1461 zu
verwenden.

(2) Die Konstruktionsdetails der Gitteroste aus verzinktem Stahl sind der zeichnerischen
Anlage 1.12 sowie der nachfolgenden Tabelle 3 zu entnehmen

Tabelle 3: Gitterroste

Gowicht | Tragstab | Maschentoilung | Fillstab | g %, P
ol | mm) | omp | B0 i
117 | %0x3 | 333/333 | ox19 500" 784 x 584 x 30
224 | 30x3 | 333/333 | 9x19 | 1000 | Me4x784x30
rtng von
ot Versng von P Szcomenten

DINEN 100262201810 2 Technische L
g Savatiie Decech Fatsong EN 10025 53030
DINEN 10027-12017.01  Bezeichnungssysteme fur Siahe: Toi 1: Kurznamen; Deutsche Fassung

DINENISO 1461200810 Durch Feververzinken auf Stahl aufgebrachie Zikiberzige (Stickverzinken)
Anforderungen  und  Prifungen (15O 14612006).  Deutsche  Fassung
ENISO 14612009

140223521



Allgemeine bauaufsichtiche Zulassung! Deutsches
Allgemeine Bauarigenehmigung nstitat D I Bt
Nr.Z-40.22-549 vom 1. November 2021 Bautechio
Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss) it Anlage 2

einem Auffangvolumen von 251, 35 1, 60 | und 120 I; Seite3von 3

im Verbund als Fléchenschutzsystem

WERKSTOFFE

%) Die ss Stalbaren verwendeten Stahgitsrosts missen nsch anekarien Regeln des
Stahlbaus, 2. B. Eurocode 3 (DIN EN 1993), RAL-GZ 638" ausgefiirt sein und nachweisiich

gegeniber den Lagemmedin entaprechand. Abschmiten 1 (9 und @) der Besoneiren

Bestimmungen bestandig sein.

(4) Fir die Herstellung der Polyethylen

lage 1.13 Snd ie Fofmmassen nach Abschnit 1 dless Alage su verwendn

22 Verbindungselemente

Werden die u groterer miteinander verbunden,

0 s Verindungselemene bestenend s Eckvaroindar, Abdeckiteus. Abdeckachions

Anlage 1.14 oder 1.15 mit den
rachaehond aufgelirion Egenschafen s verwendon
Tabelle 3: Eigenschaften Verbindungselemente
Verbindungselement Werkstoff Abmessungen
Eckverbinder
n siehe Abschnitt 1
| Abdeckreuzt | dieser Anlage
Abdeckzwischenstiick siehe
el Anlage 1.14
siehe Absatz 212 (1)
Blechklammer Geser Aniage

» RALGZ 636200800 Gitlrtote - Giesicherung
" 2% Enfarbung Masterbatch MB UN ORANGE
2101 10225521
Allgemeine bauaufsichtiche Zulassung! Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institat D I Bt
Nr.2-40.22-549 vom 18. November 2021 Bautechio
Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss) mit Anlage 3

einem Auffangvolumen von 25 1, 351, 60 | und 120 I;
im Verbund als Flichenschutzsystem

HERST!

22
221

932191

ELLUNG, VERPACKUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG

Herstellung

Die Herstellung der Grundkorper der Auftangvorrichtungen-wannen und Stellebenen hat
nach den Mafigaben der beim DIBH hinterlegten Herstellungsbeschreibung zu erfolgen. Der
Spritzgussprozess ist o zu steuern, dass die Form vollstandig mit Formmasse ausgefullt
wird,

Verpackung, Transport und Lagerung

Verpackung

Eine Verpackung der Auffangvorrichtungen und Stellebenen zum Zwecke des Transports
bzw. der (Zwischen) Lagerung ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2.2
nicht erforderiich.

Transport und Lagerung

Alligemeines.

(1) Der Transport st nur von solchen Firmen durchzufuren, die ber fachiiche Erfahrungen,
geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes
Personal verfigen

(2) Zur Vermeidung von Gefahren fur Beschatigte und Dritte sind die einschiagigen Unfall-
verhitungsvorschriften zu beachten.

Transportvorbereitung

(1) Die Auffangvorrichtungen und Stellebenen sind so fur den Transport vorzubereiten, dass
beim Verladen, Transportieren und Abladen keine Schaden auftreten

(2) Die Ladefléche des Transportiahrzeuges muss so beschaffen sein, dass Beschadi-
gingen der Aufangvorichungen durch punkermige Stf- oder Diuckbelastung sz
schiieRen

Rt und Ablacan

Beim Abheben, Verfahiren und Absetzen der Auffangvorrichtungen missen stoRartige Bean-
spruchungen vermieden werden

Beférderung

(1) Die Auffangvorrichtungen sind gegen Lageverénderung wahrend der Beforderung zu
sichem.

(2) Durch die Art der Befestigung dirfen die Auftangvorrichtungen nicht beschadigt werden.
Lagerung

(1) Solte eine Zwischenlagerung erforderlich sein, 5o darf diese nur auf ebenem von scharf-
kantigen Gegenstanden befreitem Untergrund geschehen. Bei Lagerung im Freien sind die
Auffangvorrichtungen und_ Stellebenen gegen Beschédigungen und Sturmeinwirkung zu

(2) Auffangvorrichtungen, PE-Lochplatten und -Stitzelemente ohne UV-bestandige
Austistung (z.8. schwarze Einfarbung) sind vor UV-Einwirkung zu schitzen

Schaden
Beschadigte Auffangvorrichiungen und Stellebenen, deren Funktionsfahigkeit durch die
d

1022557

Allgemeine bauaufsichliche Zulassung! Deutsches
Allgemeine Bavartgenehmigung Insitt DI Bt
NI 2:40.22-549 vom 16. November 2021 et
Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss) mit Anlage 4

einem Auffangvolumen von 251, 351, 60 | und 120 1 Seite 1von 3

im Verbund als Flachenschutzsystem
UBEREINSTIMMUNGSBESTATIGUNG

1 Werkseigene Produktionskontrolle
11 Priifung der Werkstoffe
Der Verabeter hat im Ramen der Eingangskontrolen for die verwendeten Werkstofe
i Herstellung tellebenen,
o aments sone dor Verhmeungeciemens arand son Nadhween emeprochent
Tabelle 1 zu belegen, dass die Werkstoffe den in den Besonderen Bestmmungen,
Abschnitt 2.2.1 festgelegten Baustoffen _entsprechen. Bei Ausgangsmaterialien mit
allgemeiner bauaufsichticher Zulassung ersetzt das bauaufsichiiche Ubereinstmmungs-
zeichen das Abnahmepriizeugnis 3.1 nach DIN EN 10204
Tabelle 1: Priffplan fir die Werkstoffe
Gegenstand | Eigenschaft Haufigkeit
Formmasse | Handelsname, Anlage 2, ‘Abnahmepri- | jede Charge
Typenbezeichnung, | Abschnitt 1 zeugnis 3.1
nach
DIN EN 10204
MR, Abschnitt 12, | Aufzeichnung | Abschnitt 1.2,
Tabelle 2 Tabelle 2
Streckspannung, | dieser Anlage dieser Anlage
Streckdehnung,
Elastizititsmodul,
Oxidations-Induk-
tions-Zeit (OIT)
Formstoff | MFR, Abschnitt 1.3, nach Betriebs-
Streckspannung, | Tabelle 3 anlau, nach
Streckdehnung, | dieser Anlage Chargen-
wechsel
Stellebenen, | Geometrie, Anlage 2, Abnahmepri- | jed:
Verbindungs- | Material, Abschnitt2.1 und | zeugnis 3.1 [Lieferung
elemente | Masse Abschnitt22 | nach
DIN EN 10204
= DINEN 10204200501 Melalische Eraeugrisse, Aven von Priescheinigungen:
Deutsche Fassung EN 1020472004
02101 Liozzssa
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut DI B
Nr.Z-40.22-549 vom 18. November 2021 Bautechio
Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss) mit
einem Auffangvolumen von 251, 35 1, 60 | und 120 I; Seite 2von 3

im Verbund als Flachenschutzsystem
UBEREINSTIMMUNGSBESTATIGUNG

12

w2191

Formmasse
Fir de Prifung dor Formmassen nach Anlage 2, Abschnit 1, geten dle Anforderurgen
nact
Tahelle 2 Pvu!p\an i die Werkseigene Produktionskontrolle (WP) und

(FU):

mduberwachun
Eigenschaft', Einheit__| Prafnorm Anforderung | Haufigkeit
. . 7 WP jede Charge
Dichte in gicny DINENISO1183.4¢ | 0964-066 | i (0
. i DINEN IS0 1133-17 . WP jede Charge
MFR in g/(10min) MFR(19012,16) 80-82 | Fu: jandicn
Streckspannung in Mm% | DIN EN IS0 5272 =21 WP:_2xjahrich
in% (bei 50 mmmin) 29 WP: 2 xjahrlich
Elastizitatsmodul
(Selante, Zug,lurzeilg, | DINEN 1505272 21200 | WP 2xjahich
23°C) in Nimmy
Oxidations Induktions Zeit . WP: 2 xjahrlich
(©OMbei210-Cinmin | PN EN1SO 113576 230 FU: _jahrich
. MER und O

Bei der Ermittiung der Werte ist jeweils der Mitielwert aus 3 Einzelmessungen zu bilden.

Formstoff Lochplatten und

Fu e sprtzgegossenen Bautelle aus den Formmassen nach Anlage 2, Abschnit 1. gelen
iie Anforderungen nach

Tabelle 3: Prifgrundiagen mr Fum\slnﬂe

Eigenshaft Einheit Prifnorm

DIN EN 150 1133-1% max. MFR(e)
MFR 9/a0min) | yiep(19012,16) <1,15 X MFR()
Sueckspannung | Nimm? | DIN EN IS0 527-17 und -2¢ 27

(bei 50 mmimin

% =9

DIN EN IS0 527-1 und -2
Elastiziatsmodul | Nmm* | (bei 1 mmimin 21200
Tndex () or der Verarbeltng ssprechend Tabel 2 deser Arlage
Index () _nochcorVeroesung am Formstt

DINEN 150 1133-1:2012.03

Volmenfetras (V) von hermogase (011212011
DINEN1SO527-12019.12  Kunsist schafien — Tei 1: Algemeine Grundsatze
(1505273 2018y Dmsere g EN 190 55712615

10225521



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. 2-40.22-549 vom 18. November 2021

i
G4 DIBt

Auffangwannen aus Polyethylen (Spritzguss) mit Anlage 4
einem Auffangvolumen von 25 1, 351, 60 | und 120 ; Seite 3von 3
im Verbund als Flachenschutzsystem

UBEREINSTIMMUNGSBESTATIGUNG

14 Auffangvorrichtungen
Die Auffangvorrichtungen sind nach den Bedingungen der Tabelle 4 zu prifen.
Tabelle 4: Prifplan fur die Auffangvorrichtungen

Eigenschaft Haufigkeit
Oberflachen; in Anlehnung an “Aufzeichnung Jede
Form, DVS 2206-1° bz (Hersteler- Aulfanguorichtung
Abmessungen Abschnitt 15 dieser Anlage | bescheinigung)
Wanddicken; Wanddicken
Dichtheit Wasserfillung oder andere
gleichwertige zerstorungs-
freie Prifungz
15 Abmessungen, Wanddicken und Einsatzmassen
Wanddicken und der. gelten die
Bedingungen nach Tabelle 5
Tabelle 5: Prifgrundlagen der Auffangvorrichtungen
Typ ‘Abmessungen Seitenwénde Boden (ohne Zubehér)
{mm] tmm] kgl
‘Anlagen
asmp | fagen 28 28 1450
Anlagen
askp | Anlagen 20 30 1965
Anlagen
coHp | fAnlagen 30 28 2650
Anlagen
120Hp | Alagen 28 25 4480
16 PE-Stellebenen und PE-Stitzelemente
Die in der Anlage 2, Abschnit 2, aufgefhrien PE-Lochplatten und PE-Stlizelemente sind in
die werkseigene mi
Anlage 2, Abschnit 2 und Tabelle 6
Tabelle 6: Prifplan der PE-Elemente
Eigensohaft Prifgrundiage Dokumentation | Haufigkeit
Oberfiachen, Form, |in Anlehnung an DVS 2206-17 | Aufzeichnung | jede Lochplatie
Abmessungen Anlage 1.1, Anlage 1.13und | (Hersteller- jedes Stiitzelement
Wanddicken, Anlage 2, Abschnit 2.1 bescheinigung) | (Wanddicken
sse

B VS 22061201109

Zersirungsireie Prifungen von Behalter, Apparaten und Rofreiungen aus
hermopiasischen Kunsistofien - Maf. und Sichprifung
2 un

B VS 2206-12011.09 und Rohiiu

2101 La0z25521

2. Transport-, Montage-
und Betriebsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

mit der PE-Auffangwanne haben Sie ein Qualitats-
produkt erworben, das bis in Details fir den praktischen
Einsatz durchdacht ist und bei dem alle behordlichen
Voraussetzungen fir einen problemlosen Einsatz erfillt
sind. Einzelheiten erfahren Sie aus der nachfolgenden
Betriebsanleitung. Wir bedanken uns fiir Ihr Vertrauen.

lhr CEMO

1. Allgemeines
1.1 Zu beachtende Unterlagen

- Zulassung Z-40.22-549, fur PE-Auffangwanne
(Betreiberauszug)

- Bestimmungen des Wasser-, Gewerbe- und
Baurechts, Gefahrstoffrecht sofern zutreffend

- Uberwachungserklarung

1.2 Einsatzbereiche

Die rechteckig offenen Auffangwannen aus Polyethylen (PE)
kénnen als Teil von Lageranlagen mit ortsbeweglichen
Gefallen verwendet werden.

Sie sind vorgesehen zur Lagerung von:

10

- gebrauchten und ungebrauchten Motoren- und
Getriebedlen mit Flammpunkt iiber 100 °C

- Pflanzenschutzmitteln

- vielen Sauren, Laugen, Salzlésungen und
Chemikalien gemaR Bestandigkeitsliste der
Zulassung.

2. Transport
Zur Vermeidung von Schaden und Aufrechterhaltung der

Gewabhrleistungsanspriiche ist dringend zu beachten:
- Auffangwanne nicht fallen lassen oder werfen
- nicht auf Kanten oder spitze Gegenstande legen

3. Aufstellbedingungen
Die Aufstellbedingungen fiir die jeweiligen Medien sind

den wasser-, gewerbe- und baurechtlichen Vorschriften zu
entnehmen.

Die PE-Auffangwannen sind auf ebenem befestigten
Untergrund oder in ausreichend tragfahigen Regalen auf-
zustellen.

4. Wartung
PE-Auffangwannen bendtigen keine besonderen

Wartungsmalnahmen.
Die Auffangwanne ist vom Betreiber regelméRig zu
kontrollieren gemaR Zulassung.

3. Uberwachungserklarung

Uberwachungserklirung
fur PE-Auffangwanne*®

aus HD-PE als Lageranlage fiir ortsbewegliche
Gefale.

Artikel-Nr.: 211.X

Zulassungsnummer: Z-40.22-549

Wir bescheinigen, dass die PE-Auffangwanne®
den Bestimmungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entspricht. Die Bau- und
Dichtheitspriifung wurde durchgefiihrt.

Qualitatswesen
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